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問１ Na-ナフタレンを開始剤としてTHF中でスチレンの重合を行った後、二酸化炭素を反応させ、
次いで酸による反応停止を行った時に得られる高分子の構造を示せ。重合度はnを用いて図示して良い。

問２ Na-ナフタレン1molを開始剤としてスチレン200molを反応させて酸による反応停止を行った場合に得られる
高分子の重合度と分子量(2桁)を計算せよ。

問３ ノルボルネンをチーグラー・ナッタ触媒および開環メタセシス重合触媒で重合させた際にそれぞれ生成する
ポリマーの構造を記せ。


